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Produktinformation 

 

Farbvarianzen bei häussermann WoodCare® Natur Patina 

 
Bei unserer Produktserie häussermann WoodCare Natur Patina handelt es sich um eine Vorvergrauung. 
Diese Vorvergrauung ist eine dünne Lasur aus lichtdurchlässigen Anstrichmitteln. 
Wie bei allen lasierenden Oberflächenbehandlungen, entstehen auch bei häussermann WoodCare Natur 
Patina Farbvarianzen durch die unterschiedlichen Ausprägungen des Naturstoffes Holz: 

- unterschiedliche Holzarten 

- unterschiedliche Jahrringverläufe 

- unterschiedliche Früh- und Spätholzanteile 

Durch diese Einflüsse ist nicht jedes Brett gleichfarbig und einheitlich. Sowohl zwischen den einzelnen Brettern 
als auch innerhalb von Brettern gibt es optische Schwankungen. 
Farbunterschiede können neben den unterschiedlichen natürlichen Ausprägungen von Holz auch auftreten 
durch: 

- mehrere Produktionschargen einer Bestellung 

- Nachbestellungen 

- gehobelte, bandsägeraue oder hobelfräserraue Oberfläche der Sichtseite 

- variierender Metalliceffekt durch unterschiedlich hohe Konzentration der Metallicpartikel im 

Farbmaterial und deren Ausrichtung auf der Oberfläche. 

Wir möchten daher darauf hinweisen, dass farbliche Unterschiede zwischen Hand- bzw. Vorlagemustern und 
Produktion möglich sind. Auch sind Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen möglich. 
Dies ist insbesondere dann zu beachten, wenn die Baufertigstellung in Teilabschnitten unter Verwendung 
mehrerer Chargen geplant ist.  
 
Grundsätzlich entstehen Abweichungen im Farbton wenn z.B. bei Hochkantbeschichtungen für vertikale 
Fassadenelemente eine abweichende Applikation (z.B. Streichautomat) gewählt werden muss.  
 
Die Vorvergrauung wird bereits nach kurzer Zeit (1-3 Monaten) durch Bewitterung und UV-Licht im Farbton 
verändert. Farbtonunterschiede der Beschichtung gleichen sich dadurch bei gleicher Bewitterungsintensität 
relativ schnell an. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die hier beschriebenen farblichen Varianzen keinen Reklamationsgrund darstellen 
und akzeptiert werden müssen. 


